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Streszczenie rozprawy doktorskiej

Wielofunkcyjne powloki na podstawie pochodnych chitozanu
mgr inz. Agata Niemczyk

W pracy opisano badania, ktérych gtéwnym celem byto opracowanie technologii wytwarzania powtok
z pochodnych chitozanu otrzymanych w wyniku N, O-acylacji chitozanu z trzema kwasami ttuszczowymi, tj.
kwasem linolowym, a-linolenowym i dilinolowym przy réznym udziale wagowym. Jako podtoza wybrano
dwa elastomery termoplastyczne — poliester na bazie poli(tereftalanu etylenu) i dimeru kwasu linolowego
oraz poli(etero-b-amid).

Wykorzystujgc metody spektroskopowe okreslono strukture chemiczng otrzymanych pochodnych
wraz z wyznaczeniem miejsca i stopnia podstawienia chitozanu. Wykazano wplyw czasteczek kwasu
ttuszczowego na strukture i konformacje makroczasteczek pochodnych oraz na ich wtasciwoséci termiczne
i reologiczne. Zaobserwowano zmiany przebiegu degradacji hydrolitycznej i enzymatycznej pochodnych
jak i ich wiasciwosci przeciwdrobnoustrojowych w zaleznoéci od udziatu kwasu ttuszczowego.

Opracowano dwie metody wytwarzania powtok na podstawie pochodnych chitozanu pozwalajgce
otrzymaé powtfoki o réinej charakterystyce, w zaleznosci od ich dalszego zastosowania. Wykazano, ze
amfifilowy charakter pochodnych, wynikajacy z obecnosci kwaséw ttuszczowych w makroczasteczkach,
i tym samym ich silne wtasciwosci samoorganizacji, znaczaco wptywaja na wtasciwosci tworzonych powtok.
W zaleznosci od charakteru powierzchni podtoza pokrywanego, amfifilowe pochodne chitozanu tworzyly
powtoki o odmiennych wiasciwosciach hydrofilowo-hydrofobowych oraz réznych wartosciach
wspdtczynnika tarcia, co wynikato z réinej organizacji makroczasteczek w powtoce. Dodatkowe
potwierdzenie specyficznej organizacji makroczasteczek pochodnych wykonano poprzez gtebokosciowa
analize sktadu pierwiastkowego powioki wykonang metodg XPS.

Wyniki badan biologicznych (badania cytotoksycznosci i hemokompatybilnosci) oraz mikro-
biologicznych (okreslajgce adhezje komérek bakterii do podtoza) potwierdzity wysoki potencjat aplikacyjny
otrzymanych pochodnych i wytworzonych powtok w zastosowaniach biomedycznych, w szczegdélnosci jako

powtoki ochronne cewnikéw kardiologicznych i urologicznych.
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