Streszczenie pracy

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej bylo otrzymanie oraz zbadanie wiadciwosci
nanckompozytéw polimerowych na bazie segmentowych elastomeréw poliestrowych
poli(tereftalanu etylenu) (PET)} z dimerem kwasu linolenowego (DLA) zawierajgeych rézne
nanonapetniacze weglowe: sadze (CB), nanorurki weglowe (CNT) oraz grafen roéznigce sie
wspotczynnikiem ksztattu a. Jako matryce polimerowa wybrano dwa kopolimery zawierajace
40% wag. oraz 60% wag. segment6w sztywnych (PET) rézniace sie miedzy sobg wtasciwoéciami
fizycznymi  przy zachowaniu tej samej budowy chemicznej. Material zawierajacy
40% wag. segmentow sztywnych, jako materiat bardziej elastyczny, moze znalei¢ potencjalne
zastosowanie jako membrany czy implanty tkanek miekkich. Kopolimer zawierajacy
60% wag. segmentéw sztywnych, jako materiat bardzie] sztywny, twardszy i znacznie
tatwiejszy w przetwérstwie, moie byc wykorzystany w elementach sztucznego serca,
implantach czy widknach polimerowych.

Wykorzystujac metody spektroskopii w podczerwieni oraz magnetycznego rezonansu
jadrowego wykazano brak wptywu nanonapetniaczy weglowych na strukture chemiczng
otrzymanych nanokompozytéw. Wykazano znaczny wplyw nanonapetniaczy weglowych na
wlasciwosci termiczne, gdzie wszystkie uzyte nanonapeifniacze weglowe wykazywaly efekt
nukleujacy krystalizacje, a réznice we wspédtczynnikach ksztattu nanonapetniaczy oraz ich
zawartos¢ w matrycach polimerowych wptywaty zaréwno na szybkoéé krystalizacji, ilo$¢
wytworzonej fazy krystalicznej jak i na kinetyke krystalizacji. Badania witaéciwoéci
mechanicznych otrzymanych nanokompozytéw wykazaty wzrost modutu Young'a wraz ze
wzrastajgcymi wartosciami wspotczynnika ksztattu a w stosunku do materiatow wyjsSciowych,
natomiast nie zaobserwowano poprawy naprezenia przy zerwaniu oraz zmian wydtuzenia przy
zerwaniu. Przeprowadzone testy mikrobiologiczne z wykorzystaniem bakterii Gram{-)
Escherichia Coli oraz Gram(+) Staphylococcus epidermidis na podiozach nanokompozytow
wykazaly, ze adhezja bakterii zalezy od chropowatosci powierzchni  miekkich
nanokompozytdw {na podstawie PET-DLA 40). Testy komérkowe wykazaly, ze zaréwno
kopolimery PET-DLA 40 oraz PET-DLA 60, jak i ich nanokompozyty zawierajgce sadze oraz
grafen jako nanonapetniacze sprzyjaty adhezji i namnazaniu mysich fibroblastow wskazujgc na
ich biozgodnos¢ in vitro. Wyijatek stanowity nanokompozyty zawierajgce nanorurki weglowe,
gdzie zaobserwowano najmniejsza zywotno$c fibroblastdw oraz brak dalszego wzrostu.
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